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质 检 报 告 

样品信息 

检验用途 委托检验 

委托单位/委托人 广州百式商务信息咨询有限公司 

委托单位/委托人地址 广州天河区黄村围福里五巷 15 号 D12 

样品名称 皮衣 样品数量 1 件 

款号/型号 P0168# 商标品牌 韩古琪 

材料成分 详见检验报告 样品描述 完好 

委托样品链接 
http://detail.tmall.com/item.htm?id=40404552848&spm=a1z09.5

.0.0.xn03IN&_u=m1uhbi9s74da&mt= 

样品送达日期 2014.10.24 检验周期 2014.10.24-10.28 

 

样品照片 

  

样品照片                                  样品照片                         
*          *          结束          *          *       
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检验信息 

检测项目 材质鉴定、毛种鉴定 

检测依据 

GB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则，IR 谱库 

QB/T 1261-1991 材质鉴别 

按照客户申请要求安排测试项目。 

检

测

结

论

 

检测项目 测试方法 
标准值及允差 

一等品 
实测值 单项判定

材质鉴别 

（皮革面料）
GB/T 6040-2002 ---- 

聚氨酯（PU）人

造革 
---- 

材质鉴别 

（毛皮面料）
QB/T 1261-1991 ---- 兔毛皮 ---- 

说明 -- 

备 注 

1、样品特征及状态：正常 

2、检测仅对来样负责，复印件未重新加盖证书专用章无效。 

3、本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 

  *          *          结束          *          * 

 

                               授权签字人（检验证书专用章） 
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